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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu zna-

kowania ich znakiem budowlanym 1

(Dz. U. z 2023 r. poz. 873)

Prawo UE

Zat. nr 1. Grupy wyrobow budowlanych objete obowiazkiem sporzadzania krajowej deklaracji ...
Zat. nr 2. Wz6r krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych

zarz

opis

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
gdza sie, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla:
1) sposob deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych;

2) krajowe systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, zwane dalej ,krajo-
wymi systemami”;

3) grupy wyrobéw budowlanych objetych obowigzkiem sporzadzania krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych, zwa-
nej dalej ,krajowa deklaracjg”, oraz wtasciwe dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych;

4) wzér i tres¢ krajowej deklaraciji;

5) sposéb udostepniania lub dostarczania krajowej deklaracji odbiorcom wyrobéw budowlanych;

6) sposéb znakowania wyrobéw budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszacych temu zna-
kowi.

§ 2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:
1) Polskiej Normie — nalezy przez to rozumie¢ Polskg Norme wyrobu;
2) krajowej specyfikacji technicznej — nalezy przez to rozumieé Polskg Norme lub krajowg ocene techniczng;

3) zaktadowej kontroli produkcji — nalezy przez to rozumie¢ udokumentowana, statg i wewnetrzng kontrole produkcji
w zakfadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi krajowymi specyfikacjami technicznymi;

4) krajowym certyfikacie statosci wtasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumie¢ wydany przez jednostke certyfi-
kujgcg dokument, wymagany do sporzadzenia krajowej deklaracij;

5) krajowym certyfikacie zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji — nalezy przez to rozumie¢ wydany przez jednostke
certyfikujgcg dokument, wymagany do sporzgdzenia krajowej deklaracj;

6) typie wyrobu budowlanego — nalezy przez to rozumie¢ zestaw reprezentatywnych pozioméw lub klas wtasciwosci
uzytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego wy-
produkowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowcéw lub innych sktadnikow w okreslonym procesie pro-
dukcyjnym.

§ 3. 1. Producent deklaruje wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazajac je jako poziom, klase lub w sposéb

owy, na podstawie oceny i weryfikacji statosci tych wtasciwosci uzytkowych, przeprowadzonej zgodnie z krajowym

systemem witasciwym dla tego wyrobu i jego zamierzonego zastosowania.

2. Ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego odbywa sie na podstawie:
1) Polskiej Normy niemajgcej statusu normy wycofanej albo

2) Polskiej Normy majgcej status normy wycofanej, nie dtuzej jednak niz przez rok od daty jej wycofania albo do daty
wskazanej w przedmowie normy zastepujacej, jako daty wycofania krajowych norm sprzecznych z dang norma,
jesli okres ten jest diuzszy niz rok, albo

3) krajowej oceny technicznej.
§ 4. 1. Krajowe systemy wymienione w ust. 2—6 okreslajg dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacjg statosci

wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, a takze zakres tej oceny i weryfikacji, przeprowadzanej na zlecenie produ-
centa przez jednostke certyfikujgcg lub laboratorium badawcze akredytowane zgodnie z ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 .

0 systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854) niebedace akredytowanymi jednostkami wia-
snymi.
! Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 20 lipca 2016 r., pod numerem 2016/374/PL, zgodnie z § 4

roz
akt
dni

porzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i
6w prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), ktére wdraza dyrektywe 2015/1535/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z
a 9 wrzesnia 2015 r. ustanawiajgca procedure udzielania informacji w zakresie norm i przepiséw technicznych oraz zasad dotyczg-

cych ustug spoteczenstwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2015, str. 1).
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2. W krajowym systemie 1+:

1) dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacja, o ktérej mowa w ust. 1, obejmujg okreslenie typu wyrobu
budowlanego oraz prowadzenie:

a) zaktadowej kontroli produkcji,

b) badan probek pobranych przez producenta w zaktadzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez niego planem
badan;

2) ocena i weryfikacja przeprowadzana przez jednostke certyfikujgca, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje:

a) ocene wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badan probek, w tym ich pobierania, obliczen,
tabelarycznych wartosci lub opisowej dokumentac;ji tego wyrobu,

przeprowadzenie wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji,
wydanie krajowego certyfikatu statosci wtasciwosci uzytkowych,
kontynuacje nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkcji,

przeprowadzanie kontrolnych badan probek pobranych przez jednostke certyfikujacg w zaktadzie produkcyjnym
lub w obiektach magazynowych producenta.

3. W krajowym systemie 1:

1) dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacjg, o ktérej mowa w ust. 1, obejmujg okreslenie typu wyrobu
budowlanego oraz prowadzenie:

a) zaktadowej kontroli produkcji,

b) badan prébek pobranych przez producenta w zaktadzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez niego planem
badan;

2) ocena i weryfikacja przeprowadzana przez jednostke certyfikujgca, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje:

a) ocene wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badan probek, w tym ich pobierania, obliczen,
tabelarycznych warto$ci lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,

b) przeprowadzenie wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zakltadowej kontroli produkg;ji,
¢) wydanie krajowego certyfikatu statosci wtasciwosci uzytkowych,
d) kontynuacje nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkgcji.

4. W krajowym systemie 2+:

1) dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacjg, o ktérej mowa w ust. 1, obejmujg okreslenie typu wyrobu
budowlanego oraz prowadzenie:

a) oceny wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badan prébek, w tym ich pobierania, obliczen,
tabelarycznych warto$ci lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,

b) zaktadowej kontroli produkgiji,

¢) badan probek pobranych przez producenta w zaktadzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez niego planem
badan;

2) ocena i weryfikacja przeprowadzana przez jednostke certyfikujacg, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje:
a) przeprowadzenie wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkg;ji,
b) wydanie krajowego certyfikatu zgodnosci zakladowej kontroli produkc;ji,
c) kontynuacje nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkcji.

5. W krajowym systemie 3:

1) dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacja, o ktérej mowa w ust. 1, obejmujg okreslenie typu wyrobu
budowlanego oraz prowadzenie zaktadowej kontroli produkcij;

2) ocena i weryfikacja dokonywana przez laboratorium badawcze, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje ocene wiasci-
wosci uzytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badan prébek pobranych przez producenta, obliczen, tabe-
larycznych wartosci lub opisowej dokumentaciji tego wyrobu.

6. W krajowym systemie 4:

1) dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacja, o ktérej mowa w ust. 1, obejmujg okreslenie typu wyrobu
budowlanego, ocene wiasciwosci uzytkowych wyrobu na podstawie badan, obliczen, tabelarycznych wartosci lub
opisowej dokumentacji tego wyrobu oraz prowadzenie zaktadowej kontroli produkciji;

2) jednostka certyfikujgca lub laboratorium badawcze nie uczestniczg w ocenie i weryfikacji, o ktérej mowa w ust. 1.

7. Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych w krajowym systemie 1+ i 1 moze by¢ ograniczony, zawieszony
lub cofniety przez jednostke certyfikujgcg na podstawie wynikow przeprowadzonych ocen i weryfikacji.

8. Krajowy certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji w krajowym systemie 2+ moze byé ograniczony, zawie-
szony lub cofniety przez jednostke certyfikujgcg na podstawie wynikéw przeprowadzonych ocen i weryfikaciji.

9. Jezeli dla wyrobu budowlanego zostata wydana krajowa ocena techniczna, to ocene wiasciwosci uzytkowych tego
wyrobu, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, ust. 3 pkt 2 lit. a, ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 5 pkt 2 i ust. 6 pkt 1, stanowig ustalenia
zawarte w tej krajowej ocenie technicznej w zakresie wtasciwosci uzytkowych tego wyrobu.

b
c
d
e
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§ 5. 1. Producent przy okreslaniu typu wyrobu budowlanego i ocenie jego wtasciwosci uzytkowych moze zastgpi¢
badania lub obliczenia, wymagane do oceny wtasciwosci uzytkowych, poprzez wykazanie w dokumentacji technicznej, o
ktérej mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Ze:

1) zasadnicze charakterystyki wskazane w zastosowanej specyfikacji technicznej i odnoszace sie do zamierzonego
zastosowania osiggajg okreslony poziom lub klase wtadciwosci uzytkowych bez koniecznosci badan lub obliczen,
zgodnie z warunkami okreslonymi w zastosowanej krajowej specyfikacji technicznej lub ustaleniach Komisji Euro-
pejskiej w tym zakresie;

2) wyréb budowlany objety Polskg Normg nalezy do tego samego typu wyrobu, dla ktérego ocena wiasciwosci uzyt-
kowych zostata dokonana przez innego producenta, ktéry wyrazit zgode na wykorzystanie wynikéw badar przepro-
wadzonych w ramach tej oceny oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za ich prawidtowos¢.

2. Producent bedacy mikroprzedsigbiorcg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsie-
biorcow (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641 i 803), stosujgc krajowy system 3 lub 4, moze zastapi¢ wskazane w zastosowanej
Polskiej Normie metody badan innymi metodami, jezeli wykaze rownowaznos¢ tych metod w dokumentaciji technicznej, o
ktérej mowa w ust. 1.

§ 6. 1. Jednostka certyfikujgca, wykonujgca czynnosci w krajowych systemach 1+, 1 i 2+, posiada akredytacje dla
jednostek certyfikujgcych wyroby do wykonywania czynnosci wynikajacych z tych systeméw w odniesieniu do wyrobu
budowlanego lub grupy wyrobéw budowlanych.

2. Laboratorium badawcze, wykonujgce czynnosci w krajowym systemie 3, posiada akredytacje dla laboratoridow ba-
dawczych z zakresem akredytacji okreslonym przez odwotanie sie do norm na metody badan, procedur badawczych lub
obliczeniowych, przywotanych w krajowych specyfikacjach technicznych, oraz odnoszacym sie do wyrobdw budowlanych.

§ 7. 1. Grupy wyrobow budowlanych objete obowigzkiem sporzgdzania krajowej deklaracji oraz wymagane dla tych
wyrobow krajowe systemy okresla zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Producent, o ktéorym mowa w § 5 ust. 2, moze stosowa¢ krajowy system 4 do oceny wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, dla ktérego, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporzgdzenia, wiasciwym krajowym systemem jest krajowy
system 3.

§ 8. Wzor i tres¢ krajowej deklaracji okresla zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia.

§ 9. 1. Producent udostepnia kopie krajowej deklaracji na swojej stronie internetowej przez okres dziesigciu lat od dnia
wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu.

2. Udostepniajgc krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych na stronie internetowej, producent jest obowigzany:
1) zapewnic¢, aby zawarto$¢ krajowej deklaracji nie byta zmieniana po jej udostepnieniu na stronie internetowej;

2) wskazac¢ w informacji towarzyszgcej oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym adres strony inter-
netowej, na ktérej krajowa deklaracja jest udostepniona.

3. Jezeli kopia krajowej deklaracji nie jest udostepniona na stronie internetowej producenta, kopie tej deklaracji prze-
syla sie odbiorcy wyrobu budowlanego drogg elektroniczng.

4. Na zgdanie odbiorcy wyrobu budowlanego kopia krajowej deklaracji jest dostarczana w postaci papierowe;j.

5. W przypadku gdy dostawa tych samych wyrobéw budowlanych jest przeznaczona dla jednego odbiorcy, moze jej
towarzyszy¢ jedna kopia krajowej deklaracji w postaci papierowej albo elektroniczne;.

§ 10. 1. Producent znakuje wyréb budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go do obrotu lub udostep-
nieniem na rynku krajowym.

2. Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny i trwaty, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo
na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu.

3. Jezeli umieszczenie znaku budowlanego w sposdb okreslony w ust. 2 nie jest mozliwe z uwagi na wielko$¢ lub
charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza sie¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albo na dokumentach towarzyszacych wyrobowi.

§ 11. 1. Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym towarzyszg nastepujgce informacje:
1) dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym;

2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢ nazwe i adres
siedziby producenta;

3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

4) numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty
zadeklarowane wiasciwosci uzytkowe;

5) numer krajowej deklaracji;
6) poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych;

7) nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wtasciwosci uzyt-
kowych wyrobu budowlanego;

8) adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona.

2. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1, umieszcza sie lub dotgcza do wyrobu budowlanego, stosujgc odpowiednio
przepisy § 10 ust. 21i 3.
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§ 12. Na wyrobie budowlanym oznakowanym znakiem budowlanym mogg by¢ umieszczone inne oznakowania, znaki
i napisy, jezeli nie bedag one ogranicza¢ widocznosci i czytelnosci oznakowania znakiem budowlanym oraz informacji, o
ktérych mowa w § 11, a ich znaczenie i forma graficzna nie bedg wprowadza¢ w biad.

§ 13. Jednostka certyfikujgca, posiadajgca akredytacje uprawniajgcg do realizacji zadan w systemach oceny zgodno-
$ci, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 2041
oraz z 2006 r. poz. 1782), ktéra wydata krajowy certyfikat zgodnosci lub krajowy certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli
produkcji przed dniem wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia, moze od dnia 1 stycznia 2017 r. wykonywa¢ w ramach
wydanego certyfikatu zadania wynikajgce z tych systemow, na podstawie posiadanej akredytaciji.

§ 14. Producent wyrobu budowlanego wymienionego w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia, ktéry zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie byt objety obowigzkiem znakowania znakiem budowlanym, nie jest obo-
wigzany do dnia 31 grudnia 2020 r. sporzgdzac¢ krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostepnianiu na
rynku krajowym tego wyrobu budowlanego.

§ 15. Producent wyrobu budowlanego, ktéry sporzgdzit krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych na podstawie art.
5 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. poz. 1165), moze
stosowac, do dnia 30 czerwca 2017 r., sposéb znakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym oraz zakres infor-
macji towarzyszacych temu wyrobowi zgodnie z przepisami obowigzujgcymi do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 16. Rozporzgdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 2

Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

2 Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 2041 oraz z 2006 r.
poz. 1782), ktére na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. poz. 898 oraz z 2015 r. poz. 1165) traci moc z dniem wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia.
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Zatacznik nr 13

GRUPY VyYROB’(')W BUDOWLANYCH OBJETE OBOWIAZKIEM SPORZADZANIA KRAJOWEJ DEKLARACJI
WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH ORAZ WYMAGANE DLA TYCH GRUP KRAJOWE SYSTEMY OCENY
| WERYFIKACJI STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH 4

Zamierzone zastosowanie wyrob6éw bu-

Krajowy system oceny i

Lp. Grupa wyrobéw budowlanych dowlanvch Klasy weryfikacji statosci wia-
Y Sciwosci uzytkowych
(1) (2 3 (4) (5)
1 |Wyroby prefabrykowane z betonu zwyktego/lekkiego/komérkowego °
Prefabrykowane wyroby z betonu - do zastosowan konstrukcyjnych © - 2+
zwyktego/betonu lekkiego/betonu - do pozostatych zastosowan w obiektach - 4
komdrkowego budowlanych, z wyjgtkiem obiektow matej
architektury
Prefabrykowane zestawy/systemy - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al* A2* B* C* 1
belkowo-pustakowe (belki prefabryko- |niom w zakresie reakcji na ogien AL** A2*F Br* 3
wane oraz prefabrykowane pustaki z c*DE
betonu lub pustaki z innych materiatow) —
(Al-E)** F 4
- do wszystkich zastosowan - 2+
2 |Drzwi, okna, bramy i powigzane z nimi okucia budowlane oraz wyroby uzupetniajace
Drzwi i bramy (z okuciami lub bez) * - do zastosowan w oddzieleniach przeciw- - 1
pozarowych i na drogach ewakuacyjnych
- do zastosowan podlegajacych wymaga- - 3
niom akustycznym, oszczednosci energii,
szczelnosci i bezpieczenstwa uzytkowania
- do pozostatych zastosowan w komunika- - 4
cji wewnetrznej
Okna (z okuciami lub bez) - do zastosowan w oddzieleniach przeciw- - 1
pozarowych i na drogach ewakuacyjnych
- do pozostatych zastosowan - 3
Okucia budowlane do drzwi, bram i - do zastosowan w oddzieleniach przeciw- - 1
okien pozarowych i na drogach ewakuacyjnych
- do pozostatych zastosowan - 3
Okiennice, zaluzje, zastony ze- - do zastosowan zewnetrznych - 4
wnetrzne, markizy
Wyroby uzupetniajgce: nawiewniki, ele- |- do zastosowan w obiektach budowlanych - 3
menty mocujgce do oscieza, tasmy
uszczelniajgce oraz pianki stosowane
do montazu drzwi, okien i bram
Parapety - do zastosowan w obiektach budowlanych - 4
3 |Membrany, w tym stosowane w postaci ptynnej, izolujace przed woda lub parg wodng
Wyroby na warstwy izolacji przeciwwil- |- do zastosowan podlegajacych wymaga- Al* A2* B* C* 1
gociowej/wodochronnej z wyjatkiem wy-|niom w zakresie reakcji na ogien AL** A%+ Br* 3
robéw w arkuszach c* DE
Wyroby na warstwy regulujgce przeni- . *’**
kanie pary wodnej, paroszczelne lub (AL-Ey™ F 4
paroprzepuszczalne - do pozostatych zastosowan - 3
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej |- do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2*, B* C* 1
w arkuszach niom w zakresie reakcji na ogien AL**E A% Br+ 3

C** D, E

3 W brzmieniu nadanym przez Dz. U. z 2018 r. poz. 1233 ze zmianami wprowadzonymi przez Dz. U. z 2020 r. poz. 2297.

4 Obowigzek sporzadzenia krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczy wyrobow budowlanych nieobjetych art. 5 ust. 1 oraz art.
5 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, co oznacza, ze wyroby budowlane objete normami zharmonizowa-
nymi lub zgodne z wydanymi dla nich europejskimi ocenami technicznymi, ktére wprowadzane sg do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym
zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcym dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L
882 04.04.2011, str. 5, Dz. Urz. UE L 103 z 12.04.2013, str. 10, Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 76 i Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014,
str. 41), zwanym dalej ,rozporzadzeniem Nr 305/2011”, oraz wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na tzw. ,zasadzie wzajemnego
uznawania” nie sg objete zakresem niniejszego zatgcznika.

5 Nie dotyczy wyrobow budowlanych okreslonych jako budowle w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 .
w sprawie dopuszczania do eksploataciji okreslonych rodzajéw budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1923).

6 Zastosowanie konstrukcyjne dotyczy elementow, wyrobow i ich zestawow, ktére majg wpltyw na spetnienie wymagan podstawowych w
zakresie no$nosci i statecznosci w odniesieniu do obiektow budowlanych zgodnie z rozporzgdzeniem nr 305/2011.

7 Podgrupa Drzwi i bramy obejmuje réwniez dachowe, podtogowe, $cienne i sufitowe wiazy.
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. . . : Krajowy system oceny i
Lp. Grupa wyrobow budowlanych Zamierzone zastosowanie wyrobow bu Klasy weryfikacji statosci wia-
dowlanych RO
Sciwosci uzytkowych
(1) (2 3 Q) (5)
(AL-E)™ F 4
- do pozostatych zastosowan - 2+
Wyroby do izolacji wodochronnej da- |- do zastosowan podlegajacych wymaga- Al* A2* B* C* 1
chow niom w zakresie reakcji na ogien AT A%+ Br*
C** D, E
(AL - E)y** F 4
- do zastosowan podlegajgcych wymaga- Broor(t1) & 3
niom dotyczgcym odpornosci na ogien ze- Broor ° 4
wnetrzny
- do pozostatych zastosowan - 2+
Wyroby na podkfady wodochronne pod |- do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al* A2* B* C* 1
pokrycia dachowe niom w zakresie reakcji na ogien AL** A2** Br* 3
Wyroby/zestawy do wykonywania po- c* DE
witokowych pokryé dachowych nano- : *'**
szonych w postaci ptynne;j (AL-E)™F 4
- do zastosowan podlegajgcych wymaga- Broor(t1) & 3
niom dotyczacym odpornosci na ogien ze- Broor ° 4
wnetrzny
- do pozostatych zastosowan - 3
Wyroby na pokrycia wodochronne do |- do zastosowan podlegajacych wymaga- Al* A2* B* C* 1
$cian i podtég pomieszczen narazonych|niom w zakresie reakcji na ogien AL A%+ Br* 3
na wilgo¢, w tym nanoszone w postaci c* DE
tynnej —
piynnej (AL - Ey*** F 4
- do pozostatych zastosowan - 2+
Wyroby/zestawy do wykonywania po- |- do zastosowan w ptytach mostowych - 2+
wiokowych pokry¢ wodochronnych ptyt
mostowych nanoszone w postaci ptyn-
nej
4 |Materiaty termoizolacyjne. Ztozone zestawy/systemy izolacyjne
Wyroby do izolacji cieplnej (wyroby fa- |- do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2* B* C* 1
bryczne i wyroby do formowania na niom w zakresie reakcji na ogien AT** A%+ Br* 3
placu budowy) c*DE |
(AL-Ey*** F 4
- do pozostatych zastosowan - 3
Ztozone zestawy/systemy izolaciji ciepl- |- do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2* B* C* 1
nej z wyprawami tynkarskimi lub innymi [niom w zakresie reakcji na ogien AL**E AD*F Br 24
rodzajami warstwy elewacyjnej c* D E
(AL-E)*** F
- do pozostatych zastosowan - 2+
Prefabrykowane elementy ocieplen z |- do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2* B* C* 1
gotowg fakturg niom w zakresie reakcji na ogien AL**E A2*F Br 3
C* D, E
(AL - B, F 4
- do pozostatych zastosowan - 3
Siatki zbrojace, kleje do mocowania - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2* B* C* 1
materiatéw termoizolacyjnych do pod- |niom w zakresie reakcji na ogien AL**E A%+ Br+ 3
toza C,** - 'E ,
(AL - Ey**, F 4
- do pozostatych zastosowan - 2+
5 |kozyska konstrukcyjne. Trzpienie do ztaczy konstrukcyjnych
tozyska konstrukcyjne - do zastosowan w budynkach i budowlach - 1

w przypadku, gdy wymagania stawiane

8 Broor (t1) — zgodnie z zatgcznikiem nr 3, pkt 4.1 ppkt 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
9 Broor — zgodnie z zatgcznikiem nr 3, pkt 4.1 ppkt 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
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. . . : Krajowy system oceny i
Lp. Grupa wyrobéw budowlanych Zamierzone zastosowanie wyrobow bu Klasy weryfikacji statosci wia-
dowlanych RO
Sciwosci uzytkowych
@ @ 3 4 (5)
pojedynczym tozyskom majag znaczenie
decydujace *°
- do zastosowan w budynkach i budowlach - 3
inzynierskich w przypadku, gdy wymagania
stawiane pojedynczym tozyskom nie majg
znaczenia decydujgcego *
Trzpienie dylatacyjne do ztgczy kon- - do zastosowan konstrukcyjnych © - 2+
strukeyjnych - do zastosowan podlegajacych wymaga- | Al*, A2* B* C* 1
niom w zakresie reakcji na ogien AL**, A2%* B 3
C** D, E
(Al-E)™ F 4
Ztacza (urzadzenia) dylatacyjne - do zastosowan w obiektach mostowych - 1
6 |Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne
Kominy prefabrykowane (elementy o - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2* B* C* 1
wysokosci kondygnaciji), przewody ko- |niom w zakresie reakcji na ogien AL** A2*F Br* 3
minowe (elementy lub bloki), kominy c*DE
wielopowtokowe (elementy lub bloki), . *'**
bloki kominowe jednopowlokowe, ze- (AL-E)™F 4
stawy elementow kominéw wolnostojg- |- do pozostatych zastosowan - 2+
cych i kominéw dostawialnych
Nasady kominowe i elementy zakoA- |- do zastosowan podlegajacych wymaga- Al* A2* B* C* 1
czen kominéw niom w zakresie reakcji na ogien AL, A% B 3
C* D, E
(Al-E)= F 4
- do pozostatych zastosowan - 4
7 |Wyroby gipsowe
Ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty gipsowe |- do zastosowan podlegajacych wymaga- Al*, A2*, B* C* 1
zbrojone wiéknami, ptyty gipsowo-wié- |niom w zakresie reakcji na ogien AL** A%+ Br* 3
rowe, w tym ptyty poddane dodatkowej c* DE
obrébce (np. ptyty laminowane) —
(Al-E)** F 4
- do usztywnienia drewnianych konstrukcji - 3
szkieletowych lub wigzby dachowej
- do zastosowan w systemach zabezpie- - 3
czenia ognioochronnego elementéw kon-
strukcyjnych lub do wydzielenia stref poza-
rowych w budynkach
- do pozostatych zastosowan - 4
Ptyty zespolone/panele z plyt gipsowo- |- do zastosowan podlegajacych wymaga- Al*, A2*, B* C* 1
-kartonowych, gipsowych zbrojonych niom w zakresie reakcji na ogien AL** A2*F Br 3
widknami, gipsowo-wiérowych c*DE
Bloki i bloczki gipsowe, gipsowo-wiok- . *’**
nowe i gipsowo-widrowe (AL-E)y™ F 4
Kleje gipsowe - do zastosowan w systemach zabezpie- - 3
Tynki gipsowe, tynki na bazie gipsu, czenia ognioochronnego elementéw kon-
gipsowe zaprawy murarskie, tynki i za- |strukcyjnych lub do wydzielenia stref poza-
prawy gipsowe specjalnego przezna-  |rowych w budynkach
czenma - do pozostatych zastosowan - 4

Wyroby pomocnicze:

- siatki i listwy do tynkowania,

- masy szpachlowe i taSmy do spoino-
wania,

- elementy szkieletowej konstrukcji

do stosowania z ptytami gipsowo-
-kartonowymi, gipsowo-wtdknowymi,
gipsowo-widrowymi i wyrobami z tych
piyt,

- taczniki mechaniczne do mocowania
(w tym gwozdzie, wkrety i klamry),

10 Decydujgce” oznacza, ze niespetnienie wymagan moze spowodowac przekroczenie przez konstrukcje obiektu stanéw granicznych
uzytkowalnosci i/lub nosnosci.
11 Niedecydujgce” oznacza, ze niespetnienie wymagan nie moze spowodowac przekroczenia przez konstrukcje obiektu standw granicz-
nych uzytkowalnosci i/lub no$nosci.
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. . . : Krajowy system oceny i
Lp. Grupa wyrobow budowlanych Zamierzone zastosowanie wyrobow bu Klasy weryfikacji statosci wia-
dowlanych RO
Sciwosci uzytkowych
(1) (2 3 Q) (5)
- narozniki i profile specjalne,
- prefabrykowane gzymsy
8 |Geotekstylia, geomembrany i wyroby zwigzane
Geosyntetyki (membrany i tkaniny), - do zastosowan jako bariera dla cieczy i - 2+
geokompozyty, geosiatki, georuszty gazéw, warstwa ochronna, do drenowania
geokraty i filtracji, do zbrojenia gruntu
- do zastosowan jako bariera dla cieczy i Al* A2* B* C* 1
gazow, warstwa ochronna, do drenowania ALt A+ B 3
i filtracji, d_o zbrojenia gruntu po__dlegajq_cych C* D, E
wymaganiom w zakresie reakcji na ogien
(Al-E)** F 4
9 |Sciany ostonowe/zestawy okladzin $cian zewnetrznych/oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym
Zestawy na $ciany ostonowe - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2*, B* C* 1
Zestawy na obudowy balkondw i loggii |niom w zakresie reakcji na ogien Kk N\Okk Rk
ALX* A% B**, 3
C**, D, E,
(Al-E)** F
- do pozostatych zastosowan - 3
Zestawy oktadzin $cian zewnetrznych |- do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2*, B* C* 1
niom w zakresie reakcji na ogien AL**, AD%* B 3
C* D, E
(Al-E)= F 4
- do pozostatych zastosowan - 2+
Systemy oszklenia ze spoiwem kon- - do zastosowan na Sciany i przekrycia - 2+
strukcyjnym typ 1i 1112
Systemy oszklenia ze spoiwem kon- - do zastosowan na $ciany i przekrycia - 1

strukcyjnym typ l1i IV 12

10

State urzadzenia przeciwpozarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pozar
ciepta i dymu oraz ttumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne)

u, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania

Systemy sygnalizacji pozarowej —
zestawy:

zestawy sygnalizacyjno-alarmowe,
zestawy sygnalizacji pozarowej, sys-
temy alarmowe, systemy transmisji
alarméw pozarowych

Systemy sygnalizacji pozarowe;j -
elementy sktadowe: czujki pozarowe,
urzgdzenia sterujgce i sygnalizujace,
urzadzenia transmisji alarmow, izola-
tory zwar¢, urzadzenia alarmowe, zr6-
dta zasilania, urzadzenia wejscia/wyj-
$cia, reczne ostrzegacze pozarowe, pa-
nele obstugi dla strazy pozarnej, urza-
dzenia zdalnej sygnalizacji i obstugi,
wyniesione wskazniki zadziatania
Autonomiczne czujki pozarowe,
autonomiczne czujki tlenku wegla
Systemy tlumienia i gaszenia pozaru -
zestawy: hydranty wewnetrzne, instala-
cje hydrantowe suche i nawodnione,
zestawy instalaciji tryskaczowych, zra-
szaczowych i mgly wodnej, zestawy ga-
Snicze pianowe, zestawy gasnicze
proszkowe, zestawy gasnicze gazowe
(w tym systemy gasnicze z CO,),
zestawy gasnicze aerozolowe,

zestawy do gaszenia iskier,

- do zastosowania w obiektach budowla-
nych

1

12 typ | — z potgczeniem mechanicznym do przeniesienia ciezaru wiasnego wypetnienia na rame nosng i stamtad na konstrukcje. Spoiwo
konstrukcyjne przenosi wszystkie pozostate oddziatywania. Stosowane sg zabezpieczenia na wypadek rozerwania spoiny.
typ Il — spoiwo konstrukcyjne przenosi wszystkie oddziatywania, w tym cigzar wtasny wypetnienia, na rame nosng i stamtad na kon-
strukcje. Stosowane sg zabezpieczenia na wypadek rozerwania spoiny.
13 typ Il — z potgczeniem mechanicznym do przeniesienia ciezaru wlasnego wypetnienia na rame nosng i stamtgd na konstrukcje. Spoiwo
konstrukcyjne przenosi wszystkie pozostate oddziatywania. Nie stosuje sie zabezpieczen na wypadek rozerwania spoiny.
typ IV — spoiwo konstrukcyjne przenosi wszystkie oddziatywania, w tym ciezar wtasny wypetnienia, na rame nosng i stamtad na kon-
strukcje. Nie stosuje sig zabezpieczen na wypadek rozerwania spoiny.
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. . . : Krajowy system oceny i
Lp. Grupa wyrobow budowlanych Zamierzone zastosowanie wyrobow bu Klasy weryfikacji statosci wia-
dowlanych RO
Sciwosci uzytkowych
(1) (2 3 Q) (5)

zestawy do redukcji stezenia tlenu
Systemy tlumienia i gaszenia pozaru -
elementy skladowe: hydranty ze-
wnetrzne, czujniki/przetaczniki prze-
ptywu wody, czujniki/przetgczniki cisnie-
nia, zawory pozarowe hydrantowe,
przytacza dla strazy pozarnej, pompy
pozarowe i zespoty pomp pozarowych,
dyszeltryskacze/zraszacze/elementy
wylotowe, zespoty zaworéw kontrolno-
-alarmowych wodnych, zespoty zawo-
réw kontrolno-alarmowych powietrz-
nych, zespoty zaworéw wzbudzajgcych,
pobudzacze, zespoty zaworéw zbiorni-
kéw cisnieniowych i ich urzgdzenia
wyzwalajgce, zawory kierunkowe i ich
urzadzenia wyzwalajace, nieelek-
tryczne urzgdzenia blokujgce, tgczniki
elastyczne, ci$nieniomierze i tgczniki
ci$nienia, mechaniczne urzgdzenia wa-
gowe, zawory zwrotne i jednokierun-
kowe, urzadzenia sterujace i sygnalizu-
jace, zrodta zasilania, dozowniki $rodka
pianotwdrczego, pradownice pianowe,
pompy i zespoty pomp do instalacji wo-
dociggowych przeciwpozarowych, ele-
menty ztgczne, ksztattki, armatura regu-
lacyjna i odcinajgca, systemy rurowe z
tworzyw sztucznych oraz systemy ru-
rowe metalowe zaciskane (zaprasowy-
wane), zbiorniki $rodkéw gasniczych,
panele obstugi dla strazy pozarnej
Systemy kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepta - zestawy: zestawy do od-
prowadzania dymu i ciepta, zestawy do
réznicowania cisnienia, zestawy do ste-
rowania odcigciami przeciwpozarowymi
Systemy kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepta - elementy sktadowe:
kurtyny dymowe, klapy przeciwpoza-
rowe, przewody, urzgdzenia do mecha-
nicznego odprowadzania dymu i ciepta
(wentylatory), klapy dymowe, klapy od-
cigzajace (upustowe), urzadzenia steru-
jace i sygnalizujgce, panele obstugi dla
strazy pozarnej, reczne przyciski oddy-
miania, zrédta zasilania, sitowniki li-
niowe, sitowniki obrotowe, przepustnice
do naptywu powietrza kompensacyj-
nego, czujniki cisnienia

Systemy ewakuacyjne — zestawy:
systemy awaryjnego o$wietlenia ewa-
kuacyjnego, systemy zarzgdzania
otwarciem wyj$¢ na drogach ewakua-
cyjnych, zestawy do ewakuaciji
Systemy ewakuacyjne — elementy
sktadowe:

urzgdzenia sterujgce i sygnalizujace,
zrodta zasilania, urzadzenia wykonaw-
cze, interfejsy przej$¢ kontrolowanych,
oprawy oswietleniowe do dynamicz-
nego oswietlenia ewakuacyjnego, pa-
nele obstugi dla strazy pozarnej, re-
kawy ratownicze

Systemy integrujgce urzadzenia prze-
ciwpozarowe — zestawy: systemy do wi-
zualizacji i sterowania
Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu —
zestawy

Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu —
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Lp.

Grupa wyrobow budowlanych

Zamierzone zastosowanie wyrobow bu-
dowlanych

Klasy

Krajowy system oceny i
weryfikacji statosci wia-
Sciwosci uzytkowych

@

@

(©)

4

®)

elementy sktadowe:
urzgdzenia uruchamiajgce,
urzgdzenia sygnalizujace,
urzadzenia wykonawcze

11

Urzadzenia sanitarne

Zlewozmywaki, umywalki, wanny,
wanny z hydromasazem, brodziki
prysznicowe; kabiny prysznicowe z wy-
posazeniem lub bez, ekrany pryszni-
cowe i wannowe, miski ustepowe, miski
ustepowe ze zbiornikiem (kompakty),
bidety; pisuary, toalety tureckie, toalety
maceracyjne, zbiorniki sptukujgce, sys-
temy montazowe do urzgdzen sanitar-
nych i armatury sanitarnej oraz formo-
wane moduty toaletowe

- do zastosowan w obiektach budowlanych

Modularne toalety publiczne i zestawy
do toalet prefabrykowanych

- do zastosowan w obiektach budowlanych

Al*, A2*, B*, C*

AL** A% B
C* D, E

(AL-E)*, F

12

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego: wyposazenie dréog

Wyroby do znakowania drég

Znaki drogowe, urzgdzenia kontroli i
sterowania ruchu drogowego dla ruchu
kotowego i pieszego, zainstalowane na
state

Drogowe stupy oswietleniowe i trak-
cyjne

Systemy ograniczania ruchu pojazdoéw
Systemy powstrzymujace pieszych,
tacznie z balustradami na mostach,
wiaduktach i estakadach

Konstrukcje wsporcze i uchwyty do
znakéw drogowych oraz urzgdzen kon-
troli i sterowania ruchem drogowym

- do zastosowan na obszarach ruchu dro-
gowego

Urzadzenia/zestawy obnizajgce hatas
powodowany ruchem drogowym
Ekrany przeciwol$nieniowe

Progi zwalniajgce

Separatory ruchu, azyle dla pieszych,
stupki blokujace, lustra drogowe i
ostony zabezpieczajgce
Systemy/zestawy ogrodzen z siatek
stalowych zabezpieczajgce przed wkro-
czeniem zwierzat na droge

Balustrady i porecze na drogowych
obiektach inzynierskich, z wytgczeniem
balustrad na mostach, wiaduktach i es-
takadach

Ogrodzenia segmentowe i tancuchowe
oraz zapory drogowe

- do zastosowan na obszarach ruchu dro-
gowego

13

Konstrukcyjne wyroby drewniane i wyroby pomocnicze

Wyroby konstrukcyjne z drewna litego:
elementy mostowe, elementy kratow-
nic, elementy stropowe, elementy
$cienne, elementy dachowe, zestawy
elementow kratownic, stropdw, scian,
dachoéw, ram, podkiady tramwajowe
oraz pale

- do zastosowan konstrukcyjnych ©

Al*, A2*, B*, C*

Al** Az** B**
C*, D, E,
(AL-Ey*,F

2+

Wyroby konstrukcyjne z drewna klejo-
nego warstwowo: elementy mostowe,
elementy kratownic, elementy stro-
powe, elementy $cienne, elementy da-
chowe, zestawy elementow kratownic,
stropdw, $cian, dachéw, ram oraz pale

- do zastosowan konstrukcyjnych ©
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. . . : Krajowy system oceny i
Lp. Grupa wyrobéw budowlanych Zamierzone zastosowanie wyrobow bu Klasy weryfikacji statosci wia-
dowlanych RO
Sciwosci uzytkowych
@ @ 3 4 (5)
Stupy drewniane - do zastosowania w liniach napowietrz- - 2+
nych
taczniki ptytkowe do wyrobow kon- - do zastosowania do wyrobow konstruk- - 2+
strukcyjnych z drewna cyjnych z drewna i w konstrukcjach drew-
nianych
Pozostate elementy potgczeniowe do |- do zastosowania do wyrobéw konstruk- - 3
wyrobdéw konstrukcyjnych z drewna cyjnych z drewna i w konstrukcjach drew-
nianych
14 |Plyty i inne wyroby drewnopochodne
Piyty drewnopochodne surowe, forniro- |- do zastosowan konstrukcyjnych © Al*, A2*, B*, C* 1
wane lub powlekane AL** A% B 2+
C**, D, E,
(Al-E)** F
- do zastosowan niekonstrukcyjnych Al*, A2*, B* C* 1
ALX* A% B**, 3
C* D, E
(Al-E)** F 4
Lekkie kompozytowe drewnopochodne |- do zastosowan konstrukcyjnych © - 1
belki, stupy i elementy belkowo-ptytowe
Prefabrykowane ptyty warstwowo-ze- |- do zastosowan konstrukcyjnych © -
browg z matenal’em drewnopochodnych|_ 4 s astosowan podlegajacych wymaga- Al*, A2*, B*, C*
Lekkie, samonosne ptyty zespolone niom w zakresie reakgji na ogien Alg*, A2¢*, Bg*, Ci*
ALX* A% B**, 3
C** D, E
Alg™, A2¢**, B,
Cq**, Dy, Eq
(Al-E)** F 4
(Alg- Eg)**, Fy
- do zastosowan podlegajgcych wymaga- Broor(t1) & 3
niom dotyczacym odpornos$ci na ogien ze- Broor 4
wnetrzny
- do pozostatych zastosowan - 3
15 |Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne
Cementy powszechnego uzytku, spe- |- do przygotowania betonu, zapraw, za- - 1+
cjalne, glinowe, murarskie czynu i innych mieszanek do wykonywania
robot budowlanych i wytwarzania wyrobow
budowlanych
Wapno budowlane - do przygotowania zapraw, zaczynu i in- - 2+
nych mieszanek do wykonywania robét
budowlanych i wytwarzania wyrobéw bu-
dowlanych
Spoiwa hydrauliczne do mieszanek sto- |- do przygotowania betonu, zapraw, za- - 2+
sowanych na podbudowy drég oraz sta-{czynu i innych mieszanek na podbudowy
bilizacji podtoza drdg i do stabilizacji podioza
Inne spoiwa budowlane - do przygotowania betonu, zapraw, za- - 2+
czynu i innych mieszanek na podbudowy
drdg i do stabilizacji podfoza
16 |Wyroby do zbrojenia i sprezania betonu fgcznie z wyrobami pomocniczymi. Zestawy zakotwien i ciegien
Woyroby do zbrojenia betonu: prety, wal- |- do zastosowan przy zbrojeniu - 1+
cowka (kregi), faczniki, tasmy z wgnio-
tami
Wyroby do zbrojenia betonu: siatki - do zastosowan przy zbrojeniu elementow - 1+
zgrzewane/spawane, maty zbrojgce, konstrukcyjnych
zgrzewane/spawane prefabrykaty zbro- [ "y, zastosowan przy zbrojeniu elementéw - 4
jarskie niekonstrukcyjnych
Wyroby do sprezania betonu - do zastosowan przy sprezaniu konstrukciji - 1+
Zestawy zakotwien i ciegien do spreza- |betonowych
nia konstrukcji betonowych
Kanaty i ostonki do ochrony lub prowa- |- do zastosowan do ochrony lub prowadze- - 4

dzenia wyrobow do sprezania

nia wyrobow ze stali sprezajacej

17

Wyroby murowe i wyroby zwigzane
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. . . Krajowy system oceny i
Zamierzone zastosowanie wyrobéw bu- Jowy sy y

Lp. Grupa wyrobow budowlanych dowlanych Klasy weryfikacji statosci wia-
Sciwosci uzytkowych
(1) (2 3 4 (5)
Elementy murowe kategorii | 1 - do wszystkich zastosowan - 2+
Elementy murowe kategorii Il - do wszystkich zastosowan -
Elementy murowe kategorii | z inte- - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al* A2* B* C* 1
gralng izolacja termiczng niom w zakresie reakcji na ogien N
C** D, E
(AL - E)y** F 4
- do pozostatych zastosowan - 2+
Elementy murowe kategorii Il z inte- - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al* A2* B* C* 1
gralng izolacjg termiczng niom w zakresie reakcji na ogien AL**E A% Br+
Cc* D, E
(AL - Ey**, F 4
- do pozostatych zastosowan - 4
Produkowane fabrycznie zaprawy/masy |- do wszystkich zastosowan - 4
murarskie o ustalonym sktadzie
Produkowane fabrycznie zaprawy/masy |- do wszystkich zastosowan - 2+
murarskie o ustalonych wiasciwosciach
Produkowane fabrycznie zaprawy i - do wszystkich zastosowan - 4

masy tynkarskie oraz wyroby zwigzane:
siatki, narozniki, listwy podtynkowe

Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, - do wszystkich zastosowan - 3
wsporniki, katowniki podpierajace, zbro-
jenie do spoin wspornych, nadproza

Wyroby do zabezpieczenia i napraw: - do zastosowan o niskich wymaganiach - 4
zaprawy i masy naprawcze, wyroby do |uzytkowych
iniekcji stopujgcych i scalajgcych, wy-

A ”. - do innych zastosowan w obiektach bu- - 2+
roby do osuszania konstrukcji muro- dowlanych
wych
18 |Wyroby do usuwania i oczyszczania $ciekow
Rury, ksztattki, ztgcza, wpusty, syfony, |- do zastosowan w instalacjach i sieciach - 4

przelewy i ich zestawy, uszczelnienia |kanalizacyjnych
Urzadzenia zabezpieczajgce przed
przeptywem wstecznym
Zawory napowietrzajgce

Przepompownie i urzadzenia (wyroby i |- do zastosowan w instalacjach kanaliza- - 3
zestawy) do oczyszczania i gromadze- |cyjnych
nia sciekdbw w miejscu ich powstawania
(oczyszczalnie przydomowe, osadniki i

zbiorniki)

Prefabrykowane kanaty odwadniajgce |- do $ciekéw z budynkéw i budowli, w tym - 3
drég

Studzienki kanalizacyjne wtazowe i nie- |- do zastosowan w instalacjach i sieciach - 4

wlazowe, stopnie, drabiny i porecze do |kanalizacyjnych w tym w jezdniach, na par-

studzienek wlazowych, wpusty Scie- kingach, utwardzonych poboczach i na ze-

kowe (dachowe i podtogowe), syfony, |wnatrz budynku
zasuwy, osadniki

Skrzynki retencyjno-rozsaczajace z
osprzetem do wody deszczowej

Separatory - do sciekow z budynkéw i budowli, w tym - 4
drég
Pokrywy i zwienczenia studzienek wta- |- do stosowania w jezdniach, na parkin- - 1
zowych i niewtazowych oraz wpustéw [gach, chodnikach i przejsciach dla pie-
kanalizacyjnych szych
- do innych zastosowan - 4

19 |Wyroby podiogowe i posadzkowe

Sztywne wyroby posadzkowe: - do zastosowan zewnetrznych - 4
kostka brukowa, ptyty chodnikowe, kra- |i wykanczania drég, do pokrycia
wezniki, bloki, Swietliki w chodnikach, |zewnetrznych obszaréw ruchu
wykonczeniowe ptyty metalowe, ptytkii |pojazdow i pieszych

14 Elementy murowe kategorii | — elementy murowe o wytrzymatosci na $ciskanie deklarowanej z prawdopodobienstwem wystgpienia
wytrzymatosci mniejszej nie wiekszym niz 5%.
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. . . Krajowy system oceny i
Lp. Grupa wyrobéw budowlanych Zamierzone zadstosowanle wyrobow bu- Klasy weryfikacji statosci wia-
owlanych RO
Sciwosci uzytkowych
(1) (2 3 Q) (5)
ptyty posadzkowe w tym tupkowe, la-
strikowe, kamienne, mozaiki; pokrycia
posadzkowe z metalowej siatki lub
kraty; kraty posadzkowe, deski, ele-
menty kompozytowe i laminowane
Sztywne wyroby posadzkowe: - do zastosowan wewnetrznych tgcznie z | Alq*, A2q*, Bs*, Cy* 1
ptytki, mozaiki, przekrycie z siatek i ptyt, |ostonigtymi obszarami transportu - w za- AL*, A2 By 3
kraty podiogowe, parkiet, deski, ele-  |kresie reakcji na ogien Co** Dy By
menty kompozytowe i laminowane, wy- e
roby drewnopochodne (A1 -En)™*, Fy 4
Podtogi podniesione i podfogi szczeli- |- do zastosowan wewnetrznych - w zakre- - 3
nowe wprowadzane na rynek jako ze- |sie wymagan dotyczgcych substancii nie-
stawy bezpiecznych
- do pozostatych zastosowan wewnetrz- - 4
nych
Elastyczne i widkiennicze wyroby - do zastosowan podlegajgcych wymaga- | Alg*, A2q*, By*, Ci* 1
podtogowe: niom w zakresie reakcji na ogien AL, A2, By 3
jednorodne i niejednorodne elastyczne Ci** Dy Ey
pokrycia podtogowe w postaci ptytek, ——
piyt, arkuszy lub w postaci rulonéw (An- En)™, Fa 4
Wyroby na podktady pod podtogi, w tym|- do zastosowan wewnetrznych podlegaja- - 3
wyroby do zbrojenia przeciwskurczo-  |cych wymaganiom dotyczgcym substancji
wego podktadéw podtogowych niebezpiecznych
Zestawy do wykony\(vanla ppgadzek - do pozostatych zastosowan - 4
i syntetycznych nawierzchni
20 |Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze ®
Metalowe ksztattowniki i profile kon- - do zastosowania w konstrukcjach metalo- - 2+
strukcyjne, ksztattowniki walcowane na (wych lub zespolonych metalowo-betono-
goraco, profile giete na zimno lub wy- |wych
twarzane w inny sposéb, o réznych
ksztattach, wyroby ptaskie (ptyty, bla-
chy, tasmy), prety, odlewy, odkuwki wy-
konane z r6znych metali, zabezpie-
czone lub niezabezpieczone powtoka
antykorozyjng
Metalowe elementy konstrukcyjne, w |- do zastosowania w konstrukcjach i funda- - 2+
tym metalowe ksztattowniki przyciete  |mentach
na wymiar do okreslonych zastosowan
Zestawy elementow konstrukcyjnych
Wyroby te mogg by¢ zabezpieczone
lub niezabezpieczone powtoka antyko-
rozyjng
Materiaty spawalnicze - do zastosowania w konstrukcjach metalo- - 2+
wych
Elementy ztgczne: nity metalowe, $ruby |- do zastosowania w konstrukcjach metalo- - 2+

(nakretki i podktadki), Sruby sprezane o
wysokiej wytrzymatosci do potgczen
ciernych, sruby dwustronne, elementy
przytwierdzen szyn

wych

21

Wyroby do wykonczenia scian wewnetrznych, zewnetrznych i sufitéw. Zestawy wyrobéw do wykonywania scian dziato-
wych
Ptyty - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2* B* C* 1
niom w zakresie reakcji na ogien AL, A% B 3
C* D, E
(Al-E)** F 4
- do pozostatych zastosowan - 3
Ptytki i mozaiki - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2* B* C* 1
Pokrycia.w formie rolowej niom w zakresie reakcji na ogien AL**, AD%* B 3
Wyktadziny C* D, E
Oblicowka (siding) —
(Al-E)** F 4

15 Nie dotyczy zestawow do wykonywania posadzek i syntetycznych nawierzchni do zastosowan zewnetrznych w obiektach przeznaczo-
nych do uprawiania sportu wyczynowego, dla ktérych wymagania okreslane sg przez miedzynarodowe organizacje sportowe.
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. . . : Krajowy system oceny i
Lp. Grupa wyrobow budowlanych Zamierzone zastosowanie wyrobow bu Klasy weryfikacji statosci wia-
dowlanych RO
Sciwosci uzytkowych
(1) (2 3 Q) (5)
- do zastosowan podlegajgcych wymaga- - 3
niom dotyczgcym bezpieczenstwa uzytko-
wania i/lub wymaganiom dotyczacym
substancji niebezpiecznych
- do pozostatych zastosowan - 4
Sufity podwieszone (zestawy) - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al* A2* B* C* 1
niom w zakresie reakcji na ogien AL** AD%* Bk 3
C* D, E
(Al-E)** F 4
- do pozostatych zastosowan - 3
Profile specjalne, ramy mocujace - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2*, B*, C* 1
niom w zakresie reakcji na ogien N 3
C* D, E
(Al-E)** F 4
- do zastosowan podlegajacych wymaga- - 3
niom dotyczgcym bezpieczenstwa uzytko-
wania
- do pozostatych zastosowan - 4
Zestawy do wykonywania scian dziato- |- do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2*, B* C* 1
wych niom w zakresie reakcji na ogien AT A%+ Br* 3
C** D, E
(Al-E)** F 4
- do pozostatych zastosowan - 3
22 |Pokrycia dachowe, swietliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze. Zestawy dachowe
Blachy ptaskie i profilowane - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2*, B* C* 1
Dachowka, tupki dachowe, gonty, niom w zakresie reakcji na ogien N 3
Ziozone panele faczone fabrycznie lub c* DE
panele warstwowe . *’**
Swietliki (Al-E)** F 4
Samonosne zestawy dachowe - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Broor(t1) & 3
Okna dachowe niom dotyczacym odpornosci na ogien ze- Broor ° 4
wnetrzny
- do pozostatych zastosowan - 3
Systemy dojscia na dach, przejscia - do zastosowan podlegajacych wymaga- Broor(t1) & 3
i podparcia stép, haki zabezpieczajgce |niom dotyczgcym odpornosci na ogien ze- Broor ° 4
dachowe i zakotwienia wnetrzny
Asfaltowe lepiki dachowe - do pozostatych zastosowan - 3
Akcesoria dachowe - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Broor(t1) & 3
niom dotyczacym odpornosci na ogien ze- Broor ° 4
wnetrzny
- do pozostatych zastosowan - 3
Wyroby okapowe i podsufitowe - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2*, B* C* 1
niom w zakresie reakcji na ogien AL**, AD%* B 3
C* D, E
(Al-E)** F 4
- do zastosowan podlegajgcych wymaga- - -3
niom dotyczacym substancji niebezpiecz-
nych
- do pozostatych zastosowan - 4
Zamocowania/tgczniki mechaniczne do |- do wszystkich zastosowan - 2+
pokry¢ dachowych
Systemy pokry¢ dachowych z elastycz- |- do zastosowan jako zabezpieczenia wo- - 2+
nych wyrobow wodochronnych moco- |dochronne dachow
wanych mechanicznie, facznie z syste- [_\, 7akresie zastosowan podlegajacych Broor(t1) 8 3
mem mocowania, tgczenia, obrébka |,y maganiom dotyczacym odpornosci na Broor ° 2

krawedzi z lub bez izolacji termicznej

ogien zewnetrzny

23

Wyroby do budowy drog
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Zamierzone zastosowanie wyrobéw bu-

Krajowy system oceny i

Lp. Grupa wyrobow budowlanych dowlanych Klasy w’er_yflkgc_Jl s_ta’fosm wia-
Sciwosci uzytkowych
@ @ 3 4 (5)
Asfalty, w tym emulsje. Dodatki i do- - do zastosowan do budowy drég i utrwala- - 2+
mieszki do mieszanek mineralno-asfal- |nia nawierzchni drogowych
towych
Mieszanki mineralno-asfaltowe - do zastosowan do budowy drog i utrwala- | Alq*, A24*, Bs*, Cy* 1
Wyroby do utrwalania nawierzchni nia nawierzchni drogowych podlegajgcych AL, A2, By 3
wymaganiom w zakresie reakcji na ogien Cy**, Dy, Eq
(Aly- En)**, Fy 4
- do pozostatych zastosowan do budowy - 2+
drdg i utrwalania nawierzchni drogowych
Mieszanki zwigzane hydraulicznie - do zastosowan w konstrukcji drog - 2+
- do pozostatych zastosowan - 4
Wyroby i zestawy do izolacji wodo- - do zastosowan do pomostéw drogowych - 2+
chronnych pomostéw drogowych obiek- [obiektow inzynierskich
téw inzynierskich
Wyroby pomocnicze - do zastosowan do budowy drég - 4
24 |Kruszywa
Kruszywa do: - do zastosowan wymagajgcych wysokiego - 2+
- betonu, zaprawy, zaczynu, bezpieczenstwa °
- mieszanek mineralno-asfaltowych
i utrwalania nawierzchni,
- mieszanek niezwigzanych i zwigza-
nych hydraulicznie,
- zaprawy betonowej i do zaczynu ce-
mentowego
Kamien do robot inzynierskich i hydro-
technicznych
Wypetniacze do:
- betonu, zaprawy i zaczynu,
- mieszanek mineralno-asfaltowych i
utrwalania nawierzchni,
- do zaprawy betonowej i do zaczynu
cementowego
Kruszywa do: - do zastosowan niewymagajgcych wyso- - 4
- betonu, zaprawy, zaczynu, kiego bezpieczenstwa
- mieszanek mineralno-asfaltowych i
utrwalania nawierzchni,
- mieszanek niezwigzanych
i zwigzanych hydraulicznie,
- zaprawy betonowej i do zaczynu ce-
mentowego
Kamien do robot inzynierskich i hydro-
technicznych
Wypetniacze do:
- betonu, zaprawy i zaczynu,
- mieszanek mineralno-asfaltowych i
utrwalania nawierzchni,
- do zaprawy betonowej i do zaczynu
cementowego
Podsypka kolejowa - do zastosowan do nawierzchni szyno- - 2+
wych
25 |Kleje budowlane
Budowlane kleje konstrukcyjne - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2*, B*, C* 1
niom w zakresie reakcji na ogien AL, A% B 3
C* D, E
(Al-E)** F 4
- do pozostatych zastosowan - 2+
Kleje do ptytek - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2*, B*, C* 1
niom w zakresie reakcji na ogien AL A% B 3
C* D, E
(Al-E)** F 4

16 Zastosowanie wymagajgce wysokiego bezpieczenstwa zwigzane jest z oczekiwanym przez stosujgcego wyréb budowlany stopniem
pewnosci i wiarygodnosci w odniesieniu do statosci wiasciwosci uzytkowych tego wyrobu deklarowanych przez jego producenta.
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. . . : Krajowy system oceny i
Lp. Grupa wyrobéw budowlanych Zamierzone zastosowanie wyrobow bu Klasy weryfikacji statosci wia-
dowlanych RO
Sciwosci uzytkowych
@ @ 3 4 (5)
- do pozostatych zastosowan - 3
Kleje do wyrobédw posadzkowych i pod- |- do zastosowan podlegajacych wymaga- Al* A2* B* C* 1
togowych niom w zakresie reakcji na ogien AT A%+ Br* 3
Kleje do wyrobow do wykonczenia c* DE |
$cian wewnetrznych, zewnetrznych i o~
sufitow (ALl-E)™ F 4
- do zastosowan w obiektach budowlanych - 4
26 |Beton i wyroby zwigzane z betonem, zaprawg i zaczynem
Beton towarowy - do zastosowan konstrukcyjnych ¢ - 2+
- do pozostatych zastosowan - 4
Domieszki - do betondéw, zapraw i zaczynéw - 2+
Dodatki typu 1 ¥* - do betonow, zapraw i zaczynow - 2+
Dodatki typu 11 8 - do betonow, zapraw i zaczynow - 1+
Widkna - do zastosowan konstrukcyjnych w beto- - 1
nach, zaprawach i zaczynach
- do innych zastosowan w betonach, za- - 3
prawach i zaczynach
Wyroby do ochrony powierzchniowej - do zastosowan o niskich wymaganiach - 4
oraz napraw konstrukcyjnych i niekon- |uzytkowych
strukcyjnych betonu - do innych zastosowar w obiektach bu- - 2+
dowlanych
- do zastosowan podlegajacych wymaga- Al*, A2*, B* C* 1
niom w zakresie reakcji na ogien AL**, AD%* B 3
C* D, E
(Al-E)** F 4
27 |Urzadzenia do ogrzewania pomieszczen
Urzadzenia do ogrzewania - do zastosowan w budynkach - 3
pomieszczen: - . - do zastosowan podlegajacych wymaga- Al*, A2* B* C* 1
- bez wewnetrznych zrodet energii (2 | niom w zakresie reakcji na ogien AL Aper B 3
wylgczeniem urzadzen elektrycznych i e ,
gazowych); cD,E
- na paliwa state i ciekte (Al-E)** F 4
Kolektory stoneczne
Zestawy/systemy do ogrzewania sto-
necznego
28 |Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykajace si¢ z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi *°
Wyroby do transportu/dystrybucji/maga- |- do zastosowan w instalacjach w miej- - 1
zynowania gazu i paliwa ptynnego prze-|scach podlegajgcych wymaganiom doty-
znaczonego do zasilania systemow czacym bezpieczenstwa pozarowego
ogrzewania/chtodzenia w budynkach, z [ 4, oz0statych zastosowan w instala- - 3
zewnetrznego z’blornll_(a magazyno- cjach i przytaczach
wego lub od koncowe;j stacji redukcji ci-
Snienia sieci do wlotu do urzadzen do
ogrzewania/chtodzenia w budynku: ze-
stawy rurowe, rury, ksztattki, zbiorniki,
systemy alarmowania o wyciekach i
urzadzenia zapobiegajgce przepetnie-
niu, elementy ztgczne, spoiwa, ztgcza,
uszczelnienia ztaczy, uszczelki, kanaty i
przewody zabezpieczajgce, podparcia
rur/przewoddéw, armatura regulacyjna i
odcinajgca, wyposazenie pomochicze
zabezpieczajgce
Wyroby do transportu/usuwania/maga- |- do zastosowan w instalacjach w miej- Al* A2* B* C* 1
zynqwe}nia wody nie_przeznaczonej do scaqh podlegajqcygh Wymaganiom w za- AL**, AD%* B 3
spozycia przez ludzi: zestawy rurowe, |kresie reakcji na ogien C* D E
rury, ksztattki, zbiorniki, systemy —
(Al-E)** F 4

17 Dodatki zwigkszajgce objetos¢ zaczynu.

18 Dodatki modyfikujgce wtasciwosci mieszanki betonowej lub betonu.
19 Nie dotyczy wyrobow przeznaczonych do stosowania wytgacznie do procesow przemystowych.
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. . . : Krajowy system oceny i
Lp. Grupa wyrobéw budowlanych Zamierzone zastosowanie wyrobow bu Klasy weryfikacji statosci wia-
dowlanych RO
Sciwosci uzytkowych
(1) (2 3 Q) (5)
alarmowania o wyciekach i urzadzenia |- w instalacjach, przylaczach i sieciach - 3
zapobiegajace przepetnieniu, elementy |grzewczych
ztaczne, spoiwa, ztacza, uszezelnienia | y4 pozostatych zastosowan w instala- - 4
ztaczy, .uszc;elku kanaty i przewody_ cjach i przytaczach
zabezpieczajace, armatura regulacyjna
i odcinajaca,
wyposazenie pomochicze zabezpiecza-
jace
29 |Wyroby budowlane stykajace sie z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi *° 2°
Rury, zbiorniki, armatura, armatura - do zastosowan w instalacjach i sieciach Al*, A2*, B*, C* 1
czerpalna, urzadzenia zabezpiecza- w miejscach podlegajacych wymaganiom AL** A2%F Br* 3
jace, elementy ztgczne, spoiwa, ztgcza, |w zakresie reakcji na ogien C,** D ,E '
uszczelnienia potgczen, uszczelki oraz ——
ich zestawy (A1-E)**, F 4
- do pozostatych zastosowan - 4
30 [Wyroby ze szkia ptaskiego, profilowanego i blokéw szklanych
Plyty ze szkia ptaskiego i gietego - do zastosowan podlegajgcych wymaga- - 1
Szkto profilowane niom dotyczacym odpornosci ogniowej
Szyby zespolone izolacyjne - do zastosowan podlegajgcych wymaga- | Al, A2, B, C, D, E 3
niom w zakresie reakcji na ogien (AL - Ey*** F 4
- do zastosowan podlegajacych wymaga- Broor(t1) & 3
niom dotyczgcym odpornosci na ogien ze- Broor ° 4
wnetrzny
- do zastosowania jako przeszklenia pan- - 1
cerne i przeciwwybuchowe
- do pozostatych zastosowan - 3
Ptyty Scienne z ksztattek szklanych - do zastosowan zwigzanych z wydziela- - 1
niem stref pozarowych
- do zastosowan podlegajgcych wymaga- | Al, A2,B,C,D, E 3
niom w zakresie reakcji na ogien (AL - Ey*** F 4
- do zastosowan podlegajacych wymaga- - 3
niom dotyczacym bezpieczenstwa uzytko-
wania i/lub wymaganiom dotyczgcym
oszczednosci energii lub zmniejszenia ha-
tasu
- do pozostatych zastosowan - 4
Ksztattki szklane - do zastosowan podlegajgcych wymaga- | Al, A2,B,C,D, E 3
niom w zakresie reakcji na ogien (AL - E)™* F 4
- do zastosowania jako przeszklenia pan- - 1
cerne i przeciwwybuchowe
- do zastosowan podlegajacych wymaga- - 3
niom dotyczacym oszczednosci energii lub
zmniejszenia hatasu
- do pozostatych zastosowan - 4
31 |Wyroby do uszczelniania ztagczy
Wyroby do uszczelniania zigczy, dylata-|- do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al* A2* B* C* 1
cji, przejsc¢ instalacji oraz przerw robo- [niom w zakresie reakcji na ogien Al*+ ADkF B** 3
czych w $cianach, fundamentach, stro- c*DE |
pach i podfogach —
(Al-E)** F 4
- do zastosowan na zewnatrz budynku - 3
- do zastosowan wewnatrz budynku - 4
Szczeliwa (kity) do oszklenia, z wyjat- |- do zastosowan podlegajacych wymaga- Al*, A2* B* C* 1
kiem szczeliw (kitdw) konstrukcyjnych [niom w zakresie reakcji na ogien Al*E A2** B+ 3
Wyroby do uszczelniania spoin w po- c*DE |
sadzkach i w $cianach —
(Al-E)** F 4

20 Wrasciwosci uzytkowe wyrobow odnoszace sie do wiasciwosci sanitarnych wyrobu (zdatnosé¢ do stycznosci z wodg przeznaczong do
spozycia przez ludzi) okresla ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz. U z 2023 r. poz. 537) oraz rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
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. . . : Krajowy system oceny i
Lp. Grupa wyrobéw budowlanych Zamierzone zastosowanie wyrobow bu Klasy weryfikacji statosci wia-
dowlanych RO
Sciwosci uzytkowych
(1) (2 3 Q) (5)
Woyroby do uszczelniania urzadzen sa- |- do pozostatych zastosowan w budownic- - 4
nitarnych i innych potgczeh w pomiesz- |twie
czeniach sanitarnych
32 |Mocowania taczniki
Kotwy metalowe do stosowania w beto- |- do zastosowan konstrukcyjnych © - 1
nie (typ cigzki)
Kotwy metalowe wklejane do konstruk-
cji murowych
Kotwy metalowe do stosowania w beto- |- do zastosowan niekonstrukcyjnych - 2+
nie i konstrukcjach murowych (typ
lekki) 22
taczniki tworzywowe do stosowania
w betonie i konstrukcjach murowych
taczniki do mocowania elementéw - do zastosowan niekonstrukcyjnych - 2+
stalowych i blach
taczniki osadzane dynamicznie
taczniki do ptyt warstwowych
Mocowania/podparcia rur/przewodéw |- do mocowan i podpar¢ instalacji ttumienia - 1
i gaszenia pozaru
- do zastosowan podlegajacych wymaga- Al*, A2* B* C* 1
niom w zakresie reakcji na ogien N 3
C* D, E
(ALl-E)>* F 4
- do pozostatych zastosowan - 3
33 |Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty
Zestawy/systemy nienosnych szalun- |- do wykonywania przegrod zewnetrznych i| Al*, A2* B* C* 1
kéw traconych do wypetnienia betonem |wewnetrznych, podlegajgcych wymaga- AL*+ ADkk B** 2+
niom dotyczacym bezpieczenstwa pozaro- c* D E
wego (Al _ E)***, E
- do wykonywania przegrod zewnetrznych i - 2+
wewnetrznych niepodlegajgcych wymaga-
niom dotyczacym bezpieczenstwa pozaro-
wego
Zestawy do wykonywania schodoéw pre- - do zastosowan podlegajacych wymaga- Al*, A2* B* C* 1
fabrykowanych niom w zakresie reakcji na ogien AL, A% B 3
C* D, E
(Al-E)™* F 4
- do zastosowan pozostatych - 2+
Zestawy do wykonywania balustrad i - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al* A2* B* C* 1
poreczy chronigcych przed upadkiem |[niom w zakresie reakcji na ogien AL** A%+ Br* 3
C* D, E
(Al-E)** F 4
- do pozostatych zastosowan - 4
Systemy rynnowe i ich elementy - do zastosowan w obiektach budowlanych - 4
Zestawy wyroboéw do wykonywania bu- |- do zastosowan w budownictwie - 2+
dynkow szkieletowych z drewna i bu-
dynkow z bali
Zestawy wyroboéw do wykonywania bu- |- do zastosowan w budownictwie - 1
dynkow o konstrukcji szkieletowej z me-
talu lub betonu
Zestawy/systemy prefabrykatéw na - do zastosowan w budownictwie - 1
obiekty budowlane lub ich czesci
Zestawy do ochrony przed obrywami |- do zastosowania w obiektach inzynier- - 1

skalnymi

skich

Ptyty warstwowe i kompozytowe

- do zastosowan konstrukcyjnych ©

Al* A2* B* C*

21 Kotwy stuzace do mocowania lub podpierania elementéw konstrukcyjnych lub ciezkich elementdw, takich jak oktadziny, sufity podwie-
szane.
2 Kotwy stuzgce do mocowania do betonu elementow niekonstrukcyjnych, takich jak lekkie sufity podwieszane, instalacje.
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. . . : Krajowy system oceny i
Lp. Grupa wyrobéw budowlanych Zamierzone zastosowanie wyrobow bu Klasy weryfikacji statosci wia-
dowlanych RO
Sciwosci uzytkowych
(1) (2 3 Q) (5)
- do zastosowan podlegajgcych wymaga- AL** A2%* B** 3
niom w zakresie reakcji na ogien C* D, E
(Al-E)** F 4
- do pozostatych zastosowan - 3
Pale, kotwy i gwozdzie gruntowe - do konstrukcyjnych posadowien, wzmoc- - 2+
nien i zakotwien w gruncie
Siatki i kosze stalowe na gabiony — do zastosowan w obiektach budowla- - 2+
nych
Pustaki stropowe inne niz prefabryko- |- do zastosowan konstrukcyjnych © - 2+
wane pustaki z betonu zwyktego/betonu do zastosowan ; * A% R* (%
) . - podlegajacych wymaga- Al*, A2*, B* C 1
lekkiego/betonu komérkowego niom w zakresie reakcji na ogien e 3
C* D, E
(Al-E)>* F 4
- do pozostatych zastosowan - 4
Elementy elastomerowe, w tym gu- - do zastosowan do nawierzchni szyno- - 2+
mowe i z tworzyw sztucznych 5 wych
Urzadzenia/zestawy obnizajgce hatas |- do zastosowan na obszarach ruchu kole- - 3
powodowany ruchem kolejowym jowego
34 (Wyroby do zatrzymywania ognia, uszczelniajace i ochrony ogniowej, wyroby zmniejszajace palnosé¢
Wyroby oddzielajgce lub uszczelniajgce |- do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2*, B* C* 1
w przypadku pozaru. niom w zakresie reakcji na ogien AT A%+ Br* 3
Wyroby stosowane jako zabezpiecze- c* DE
nia ogniochronne (tgcznie z powtokami) —
(Al-E)** F 4
- do pozostatych zastosowan - 1
35 |Wyroby do ochrony przed korozja metali i korozja biologiczna
Wyroby/zestawy powtokowe do och- - do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2* B* C* 1
rony przed korozjg konstrukcji metalo- |[niom w zakresie reakcji na ogien N 3
WyCh Cc** D, E
(Al-E)™* F 4
Wyroby/zestawy do cisnieniowej i bez- |- do pozostatych zastosowan - 3
cisnieniowej impregnacji penetracyjnej
konstrukcji drewnianych zabezpiecza-
jace przed korozjg biologiczng
36 |Wyroby do wentylacji i klimatyzacji 2
Wyroby do rozprowadzenia i rozdziatu |- do zastosowan podlegajgcych wymaga- Al*, A2* B* C* 1
powietrza: przewody wentylacyjne (me- |niom w zakresie reakcji na ogien w budyn- [ pq«x powx g 3
talowe i niemetalowe) kach D E
C* D, E
(AL —E)***, F 4
- do pozostatych zastosowan w budynkach - 3
Wyroby do rozprowadzenia i rozdziatu |- do zastosowan podlegajacych wymaga- Al* A2* B* C* 1
powietrza **: przepustnice, nawiewniki i [niom w zakresie reakcji na ogien w budyn- [ p1xx poes g 3
wywiewniki, czerpnie, wyrzutnie. kach c* DE
Pustaki wentylacyjne —
(Al-E)** F 4
- do pozostatych zastosowan w budynkach - 4
37 |Kable zasilajace, sterujace i komunikacyjne
Kable zasilajgce, kable sterujgce i kable|- do zastosowan podlegajgcych wymaga- | Aca, Blca, B2ca, Cea 1+
komunikacyjne 2 niom w zakresie reakcji na ogien D.. E 3
Ostony do ochrony kabli zasilajgcych, o
kabli sterujgcych i kabli komunikacyj- Fea 4
nych oraz ich potgczen (puszki instala- |- do zastosowan podlegajgcych wymaga- - 1+
cyjne) % niom w zakresie odpornosci ogniowej
Zespoly kablowe (kable zasilajgce, - do zastosowan podlegajgcych wymaga- - 1+

kable sterujace i kable

niom w zakresie odpornosci ogniowej

% Nie dotyczy wyrobdw przeznaczonych do stosowania wytgcznie do proceséw przemystowych.
24 Nie dotyczy wyrobow stosowanych do wentylacji grawitacyjnej.
% Krajowe systemy oceny i weryfikacji statosci wtagciwosci uzytkowych wymienione w kolumnie 5 odnoszg sie wytgcznie do oceny i

weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych dotyczacych reakcji na ogien i odpornosci ogniowej.
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Krajowy system oceny i
Klasy weryfikacji statosci wia-
Sciwosci uzytkowych

(1) (2) (3) (4) (5)

komunikacyjne wraz z ich
zamocowaniami) do systemow
zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej

Zamierzone zastosowanie wyrobéw bu-

Lp. Grupa wyrobéw budowlanych dowlanych

*  Wyroby (materiaty), w przypadku ktérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie produkcji udoskonala sie wtasciwosci
uzytkowe dotyczace reakcji na ogien (np. przez dodanie produktéw hamujgcych palnos¢ lub ograniczenie zawartosci materiatow
organicznych).

** Wyroby (materiaty), w przypadku ktérych na mozliwym do jednoznacznego ustalenia etapie produkcji nie udoskonala sie wtasciwosci
uzytkowych dotyczacych reakcji na ogien (np. przez dodanie produktéw hamujgcych palnosé lub ograniczenie zawartosci materiatéw
organicznych).

** \Wyroby (materiaty), w przypadku ktérych istnieje europejska podstawa prawna (decyzje lub rozporzadzenia delegowane Komisji)
pozwalajgca na sklasyfikowanie ich wiasciwosci uzytkowych dotyczacych reakcji na ogien bez przeprowadzania badan.

Al, A2, B, C, D, E, F — klasy reakcji na ogien wyrobéw budowlanych, z wytgczeniem posadzek i kabli zgodnie z rozporzadzeniem dele-

gowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogien wyrobéw budowlanych na podstawie roz-

porzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 68 z 15.03.2016, str. 4).

Alyq, A24, By, Ci, Dy, Ex, Fr — klasy reakcji na ogien wyrobdw budowlanych na posadzki zgodnie z rozporzadzeniem delegowanym Komisiji

(UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogien wyrobéw budowlanych na podstawie rozporzadzenia Parla-

mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Aca, Blca, B2ca, Cea, Dea, Eca, Fca — klasy reakcji na ogien wyroboéw budowlanych dla kabli zgodnie z rozporzadzeniem delegowanym

Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogien wyrobéw budowlanych na podstawie rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.
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Zalacznik nr 2
WZOR
KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

OF cccsnsnsssanssnssssnannss

1. MNazwa 1 nazwa handlowa wyrobu budowlanego: ...

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego'’: . ...ttt en st

3. Famierzone Zastosowanie T mas ho AT .. oot e ied s e ied emd e e et e he g g b £t s

4. Nazwa 1 adres siedziby producenta oraz migjsce produkc)l wiyrobu: .,

5. Nazwa 1 adres siedziby upowaimionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: ...

oh

. Krajowy system zastosowany do oceny 1 weryfikac)i statosci whasciwoscl uizytkowych: ..o

=1

. Krajowa specyfikacja techniczna:
Ta. Polska Morma wiyTobi: o s b g s s st
Mazwa akredytowanej jednostki certyfikujace), numer akredytacji 1 numer krajowego certyfikatu

lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow 1 numer akredytaci™: ........ococooiiiieniieennen.
Th. Krajowa ocena techmICzma. ..ottt s ns s s s g s s st
Jednostka oceny techniczne) / Krajowa jednostka oceny techniczne): .o

Nazwa akredytowanej Jednostki certyfikujace], numer akredytacji i numer certyfikatu™ ...

&. Deklarowane wlasciwoscl uzytkowe:

Zasadnicze charakterystvki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane whasciwosel wrytkowe Uwag®
lub rastosowan

9. Wlasciwosel uzytkowe okreslonego powyze] wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt & deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwoscl
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dma 16 kwietma 2004 r. o wyrobach budowlanych,
na wylaczna odpowiedzialnosé producenta.



MIiB 17.11.2016r. podstawa: art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  str. 22

W imieniu producenta podpisal{a):

{miejsce i data wydania) (podpish

' Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stalodci wilasciwosci uiytkowych okreslonymi w § 4
rozporegdzenia Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlhasciwoscl ugythkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu snakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. = 2023 .
poz 873) producent okreila tvp wyrobu budowlanego, dla ktoregoe sporzgdza on krajows deklaracie wiasciwosc
uzytkowych. Sposob oenaczema tak okreslonego typu wymobu budowlanego w krajows) deklaracp wiasciwosc
wiythowych ustala producent. (¥maczenie to naledy powigzac z typem wyrobu, a wigc z zestawem poziomow lub klas
wiadciwoscl uzvtkowych oraz ramierzonym zastosowaniem wyrobu, okredlonymi w krajowej deklaracji. Oznaceenie
powinne byc nispowiarzalne w odniesieniu do typow wyrobow budewlanych produkowanych przez danego producenta.

3 Wypelnic, jezeli jednostka certyfikujaca lub laboratorium/laboratoria braty udzial w zastosowanym kmjowym systemie
oceny | weryfikaci stalosel whasciwosct wiytkowych wyrobu budowlanego.

3 W przypadku zastosowania precpisu § 5 ust. 1 pkt | i 2 oraz ust. 2 ninicjszego rozporzadzenia, w kolumnic trzecicj
naledry wskazad, ktory z wyze] wymienionych przepisow w odniesieniu do zasadnicze) charakterystyki wyrobu zostal
ZAstosowany.
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Akty prawne UE wdrazane przez dany akt prawny/akty prawne go zmieniajgce (Wd) albo wymienione w tresci aktu
prawnego (Wy)

budowlanych na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Tekst majacy znaczenie dla
EOQ)

Sygnatura aktu | R% Nazwa Wd | Wy
prawnego

2015/1535/UE Dy | Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrze$nia 2015 r. ustanawiajaca procedure udzielania | X
informacji w dziedzinie przepisow technicznych oraz zasad dotyczacych ustug spoteczenstwa informacyjnego (tekst jednolity)
(Tekst majacy znaczenie dla EOG)

305/2011 (UE) R | Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane X
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majacy znaczenie
dla EOQG)

2016/364 (UE) R | Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogien wyrobow X

% Dy — dyrektywa, R — rozporzadzenie, De — decyzja.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32015L1535&qid=1692604542545
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32011R0305&qid=1557189227340
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32016R0364&qid=1561972025141
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